
Geben Sie zur Brechung der Oberflächenspannung des Wassers

Plastifizierer
2 - 30g/kg Zement

sowie zur besseren Haftung zwischen EPS Zuschlag und Zement

Homogenisierer
2 - 50g/kg Zement

zum Anmachwasser hinzu21

Füllen Sie zur Herstellung einer Dämmschicht

oder zur Herstellung einer Tragschicht

in einen geeigneten Mischbehälter
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Geben Sie jetzt 200 Liter EPS Leichtzuschlag 

zur Herstellung einer zementgebundenen 

Ausgleichsschüttung in den Mischbehälter.
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Bringen Sie die homogene Masse auf den Rohfußboden

gleichmäßig auf und ziehen diese mit einer Estrichlehre 

oder Wasserwaage über Ihre Höhenpunkte ab.

 Durch leichtes Klopfen mit einer Glättkelle oder HINWEIS:

quadratischen Holzbrettes kann die Masse teilweise 

verdichtet werden.

 höhere Festigkeit des Leichtestrich VORTEIL:

Verquirlen Sie den gesamten Inhalt des Mischbehälters

für ca. 2 - 3 Minuten mit einem Rührwerk zu einer 

erdfeuchten homogenen Masse.

Styroline Verarbeitung Estrichzuschlag

 

 

 

 

 

 

³ - 25 kg/m

Styroline 

Eichenallee 9

01558 Großenhain

Servicetelefon   03522 / 55 93 93 0

Fax  03522 / 55 93 92 9

E-Mail  info@styroline.de

Internet  www.styroline.de

Disclaimer: Sämtliche Inhalte dieser Drucksache sind Eigentum der Firma STYROLINE. Die Verwendung der Inhalte darf nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung erfolgen.

Geben Sie handelsüblichen, vorzugsweise 

CEM 1 Zement zum Anmachwasser hinzu.
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25kg Zement + 200L EPS Leichtzuschlag

50kg Zement + 200L EPS Leichtzuschlag

Dämmschicht

Tragschicht

ca. 9 - 11 Liter  Wasser

ca. 15 - 20 Liter  Wasser
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